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V

Vorwort

Seit dem Erscheinen der ersten Aufl age dieses
Buches haben sich für den Lehmbau in Deutsch-
land richtungsweisende Entwicklungen vor al-
lem auf dem Gebiet der DIN-Normen für Lehm-
baustoffe vollzogen. Die nun vorliegende zwei-
te Aufl age des Buches wurde deshalb überarbei-
tet und erweitert.
  Berücksichtigt wurden die im August 2013 
veröffentlichten DIN 18945 – 47 für industri-
ell hergestellte Lehmbaustoffe in den entspre-
chenden Abschnitten der Kapitel 3 und 4. Neu 
aufgenommen wurde auch eine Liste der zitier-
ten DIN-Normen, um eine bessere Orientierung 
vor allem bei parallel geltenden nationalen und 
europäischen / internationalen Normen zu geben. 
Eine neu aufgenommene Tabelle im Kapitel 4 
bietet eine Zusammenfassung des internationa-
len Standes auf dem Gebiet der Lehmbaunor-
mung. Vor allem in den zurückliegenden fünf 
Jahren ist auch hier eine deutliche Zunahme 
der Zahl neuer Normen und Richtlinien in den 
verschiedensten Bereichen des Lehmbaus zu 
verzeichnen.
 Mit der Wiedereinführung von DIN-Normen 
zum Lehmbau verbunden ist eine Rückkehr 
der Lehmbaustoffe in das (noch) bestehende 
System der nationalen DIN- sowie künftigen 
europäischen Normen, z. B. in den übergeord-
neten Bereichen Mauerwerk und Putz. In glei-
cher Weise haben Lehmbaustoffe inzwischen 
Eingang gefunden in das ebenfalls vom DIN 
herausgegebene Standardleistungsbuch STLB-
Bau, das VOB-konforme und produktneutrale 
Ausschreibungstexte in mehr als 70 Leistungs-
bereichen enthält und heute die Grundlage für 
Leistungsbeschreibungen auf der Basis der all-
gemein anerkannten Regeln der Technik bildet. 
Das STLB-Bau ist von Bund und Ländern für 
die Erarbeitung von Ausschreibungstexten be-
reits verpfl ichtend eingeführt. Private Auftrag-
geber orientieren sich zunehmend am STLB-
Bau. 

 Im Zusammenhang mit staatlichen Vorgaben
zur Reduzierung von Treibhausgasen gewinnt 
das Nachhaltige Bauen und damit der Lehm-
bau als ein Teil davon weiter an Bedeutung. Der 
entsprechende Abschnitt im Kapitel 1 wurde 
deshalb neu gefasst und aktualisiert.
 Das Kapitel 5 wurde erweitert um einen Ab-
schnitt »Erdbebengerechte Sanierung«. Dieses 
Thema ist in Regionen mit entsprechendem Ge-
fährdungspotenzial von existenzieller Bedeu-
tung. In diesem Zusammenhang spielt auch der 
Schutzwert des Gebäudes eine Rolle, der durch 
seine Funktion mitbestimmt wird. Das Kapi-
tel 4 wird deshalb jetzt mit einem neuen Ab-
schnitt »Funktion und Gestaltung« eingeleitet.
 Neue Lehmbaustoffe und Produktionsver-
fahren, neue wissenschaftliche Forschungser-
gebnisse, aber auch bemerkenswerte Projekte 
aus der Baupraxis wurden auf internationalen
Fachtagungen zum Lehmbau in aller Welt prä-
sentiert. Über die neuen elektronischen Medien
haben sich insbesondere junge Leute zum The-
ma »Lehmbau« weltweit vernetzt. Ihr Interesse 
gilt vor allem den ökologischen Aspekten und 
gestalterischen Möglichkeiten des Lehmbaus.
 Aber auch die Bewahrung historischer Bau-
konstruktionen aus Lehmbaustoffen für nach-
folgende Generationen erfährt zunehmende Auf-
merksamkeit durch Entwicklung verbesserter 
Strategien zur Sanierung dieser Gebäude.
 Die erste Aufl age des Buches hat eine freund-
liche Aufnahme bei Fachkollegen, vor allem 
aber auch bei Studierenden der Fachrichtungen 
Architektur und Bauingenieurwesen an Uni-
versitäten und Fachhochschulen gefunden. Sie 
war bereits zwei Jahre nach Erscheinen ver-
griffen. Die nun vorliegende zweite, überarbei-
tete Aufl age hat zum Ziel, Informationen zum 
Thema Lehmbau möglichst auf dem aktuellen 
Stand zu halten. 

Horst Schroeder, Weimar im April 2013

Vorwort
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1 Entwicklung des Lehmbaus 

1.1 Historische Wurzeln des Bauens mit Lehm

Um 10.000 v. u. Z. setzte in der Geschichte der 
Menschheit ein entscheidender Wandel ein: 
die bis dahin vorherrschende Form der Nah-
rungsbeschaffung durch Jagen und Sammeln 
wurde allmählich ersetzt durch Ackerbau und 
Viehzucht. Diese neue Lebensweise war be-
gleitet von der Notwendigkeit, feste Behau-
sungen für die Menschen und ggf. die Tiere 
sowie Bauten für eine Vorratswirtschaft zu 
errichten. Zu den dafür verwendeten Baustof-
fen gehörte neben Naturstein und Holz vor 
allem der Lehm. 
   Je nach vorherrschendem Klima und Vege-
tation sowie den jeweiligen geologischen Ge-
gebenheiten haben sich im Verlauf der Mensch-
heitsgeschichte verschiedenartige Bauweisen 
und Konstruktionsformen herausgebildet: In 
trocken-heißen Klimaten ohne bedeutende 
Holzvorkommen dominieren massive Kons-
truktionen, d. h. der Lehm in der Wand hat 
lastabtragende Funktion. Hinzu kommt die Auf-
gabe eines »Hitzepuffers« gegen die intensive
Sonneneinstrahlung. In Übergangsklimaten 
oder Bergregionen mit reichen Holzvorkom-
men sind Skelettkonstruktionen vorherrschend:
Die Lastabtragung im Gebäude übernimmt 
ein gesondertes Skelett aus Holz. Der Lehm,
oft in Kombination mit Stein, dient zur Aus-
fachung und hat raumumschließende Funktion.
Hier gibt es auch Übergangsformen aus beiden 
Systemen.
   Beide Bauweisen lassen sich in den ver-
schiedenen Regionen der Welt Jahrtausende 
weit in die Geschichte zurückverfolgen.
   In SW-Asien, das die Gebiete der heutigen 
Türkei, des Irans, Iraks, Libanons, Syriens, 
Jordaniens und Israels umfasst, setzte nach 
heutigen Erkenntnissen der Übergang zur Sess-
haftwerdung des Menschen zuerst ein. Dement-
sprechend lassen sich die ersten festen Haus-
konstruktionen aus der Zeit um 10. 000 v. u. Z. 

auch in dieser Region archäologisch nach-
weisen. 
   Zu den ältesten, festen Hauskonstruktionen 
aus Lehmbaustoffen gehören jene im Gebiet 
des heutigen Anatolien in der Türkei und in 
Palästina (Bilder 1-1, 1-2 und 1-3). Die ca. 
8.000  Jahre alten Hauskonstruktionen von Ça-
tal Höyük, Anatolien wiesen schon einen er-
staunlich hohen Standard auf. Die tragenden 
Außenwände bestanden aus Lehmsteinen mit 
innen liegenden Holzstützen zur Aufnahme 
der Dachkonstruktion. Diese war als Flachdach 
aus Knüppelholz mit Gräsern bzw. Schilf und 
einem Lehmschlag als Abdichtung gegen 
Regenwasser ausgebildet. Der Zugang in die
Häuser erfolgte über das Dach. Die einzelnen 
Häuser selbst waren wie Bienenwaben anein-
anderstoßend angeordnet [ 1. 1 ]. 
   China ist in weiten Gebieten seines Terri-
toriums mit Lehm, vor allem Lösslehm, be-
deckt. Tragende Konstruktionen aus Lehm wie
auch Skelettkonstruktionen mit Lehmbaustof-
fen sind hier über einen Zeitraum von mehre-
ren tausend Jahren nachweisbar.
   Bild 1- 4 gibt eine historische Darstellung 
der Stampflehm-Bauweise wieder, die mit 
folgender Geschichte verbunden ist: Fu Yueh, 
Minister eines Herrschers der Shang-Dynas-
tie (um 1.320 v. u. Z.), soll der Er  nder dieser 
Technologie und der erste »Stamp  ehm-Bau-
meister« sein. Nach der Legende kam Fu Yueh 
auf merkwürdige Weise in sein Amt: Der Kai-
ser träumte eines Tages so lebhaft von einem 
weisen und tüchtigen Manne, dass er darüber 
erwachte und ein Bild von der Traumgestalt 
anfertigen ließ. Er schickte Boten mit dem 
Bild des Mannes durch das Land und ließ 
nach ihm suchen. Die Boten trafen auf Fu 
Yueh, der der Figur auf dem Bilde glich und 
gerade mit dem Errichten eines Stamp  ehm-
Hauses beschäftigt war. Diese Szene ist auf 

H. Schroeder, Lehmbau, DOI 10.1007/978-3-8348-2227-7_1,
© Springer Fachmedien Wiesbaden 2013
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1.1 Historische Wurzeln des Bauens mit Lehm

Bild 1-2 
Archäologische Grabungs-
stätte Çatal Höyük, Anatolien / 
Türkei, ca. 6.000 v. u. Z.

Bild 1-3 
Konstruktionen aus Lehm-
steinen: Jericho, Palästina / 
Israel, ca. 6.000 v.u.Z.

Bild 1-1 
Modellskizze eines Lehmstein-

hauses Çatal Höyük, Anatolien / 
Türkei, ca. 6.000 v. u. Z.
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1 Entwicklung des Lehmbaus 

dem Bild dargestellt. Er wurde an den Hof be-
rufen und zum Minister ernannt [1.2].
   Aber auch die Herstellung und die Verar-
beitung von Lehmsteinen sind in China seit 
Jahrtausenden bekannt. Bild 1-5 zeigt die Her-
stellung von Lehmsteinen zur Zeit der Ming-
Dynastie [1.33].

Das größte und bekannteste Bauwerk Chinas 
ist die Große Chinesische Mauer. Es ist zu-
gleich auch das größte Bauwerk, das je von 
Menschen errichtet wurde, mit einer heute be-
kannten Gesamtlänge von etwa 50. 000 km.
An der Mauer wurde ca.  2. 000  Jahre gebaut 
und je nach örtlicher Verfügbarkeit Holz, 

Bild 1-4 
Stampflehmbau im Alten China, 
Shang-Dynastie ca. 1.320 v.u.Z. [1.2]

Bild 1-5 
Herstellung von Lehmsteinen 
im Alten China zur Zeit 
der Ming-Dynastie [1.33]
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Bild 1-8 
Königin Hatschepsut bei 
der Lehmsteinherstellung aus 
Nilschlamm, ca. 1.500 v. u. Z. 
[1.5]

Bild 1-7 
Herstellung von Lehm-
steinen im Alten Ägypten, 
ca. 1.500 v. u. Z. [1.4]; 
Darstellung im Grabmal des 
Großwesirs Rechmire, 
Theben-West

Bild 1-6 
Die Große Chinesische Mauer, 
Ausschnitt Provinz Gansu, 
ca. 220  v.u.Z. [1.3]
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Stein und Lehm, auch als gebrannte Ziegel, so-
wie vegetabiles Material zur Bewehrung verar-
beitet. In Bild 1-6 ist ein Abschnitt der Mauer
aus der Quin-Dynastie dargestellt, der vor  2.200
Jahren aus Stamp  ehm errichtet wurde [1.3]. 
   Ein klassisches Lehmbauland mit einer 
ebenfalls Jahrtausende alten Bautradition ist 
Ägypten. Die jährlichen Hochwasser des Nil 
brachten fruchtbaren Schlamm aus dem äthio-
pischen Hochland, der in der Sonne trocknete 
und dadurch Festigkeit erhielt, bei erneuter 
Befeuchtung aber wieder plastisch wurde. 
Diese grundlegende Erkenntnis bildete die 
Basis für die Herstellung luftgetrockneter 
Schlammziegel, deren Haltbarkeit und Festig-
keit durch die Zugabe von Sand oder p  anz-
lichen Fasern erhöht oder durch Brennen so-
gar noch weiter verbessert werden konnte. Im 
Alten Testament wird die Verwendung von 
Strohhäcksel für die Herstellung von Lehm-
steinen beschrieben [Exodus 5,7f.; 16.18f].
   Bild 1-7 zeigt in einer Darstellung aus der 
Zeit um 1.500 v. u. Z. die einzelnen technolo-
gischen Teilschritte für die Herstellung von 
Lehmsteinen von der Aufbereitung des Lehms

bis zur Verarbeitung [1.4]. Die symbolische 
Darstellung der zu dieser Zeit herrschenden 
Königin Hatschepsut als Baumeisterin bei der 
Herstellung von Lehmsteinen unterstreicht 
die Bedeutung dieser Tätigkeit, Bild 1-8 [1.5].
In Ägypten kann man auch den Ursprung des 
Gewölbebaus mit an der Luft getrockneten 
Lehmsteinen nachweisen. Bild 1-9 zeigt ein 
Lehmsteingewölbe für einen Lagerraum der 
Grabanlage Ramses II. aus der Zeit um 1.300 
v. u. Z. [1.6].
   Im Gebiet des holzarmen, aber lehmrei-
chen Zweistromlandes zwischen Euphrat und
Tigris, in Afghanistan und Iran belegen archä-
ologische Funde ebenfalls eine Jahrtausende 
zurückreichende Lehmbautradition. In Bild 
1-10 sind luftgetrocknete Lehmsteine aus ver-
schiedenen Teilen dieser Region dargestellt 
[1.7]. Sie machen die bereits weit entwickel-
te Technik der Vorfertigung von Bauelemen-
ten deutlich. 
   In dieser Region wurden auch große reli-
giöse Bauten mit Lehmsteinen errichtet. Sie 
hatten die Form von Pyramiden und waren
in ihren Ausmaßen mit jenen in Ägypten ver-

Bild 1-9  Lehmsteingewölbe nahe Luxor / Ägypten, ca. 1.300 v.u.Z. [1.6]
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gleichbar. Bild 1-11 vermittelt einen Eindruck
vom Zustand der Pyramide (Zikkurat) von 
Chogha Zanbil nach der Restaurierung. Sie 
wurde errichtet von elamitischen Herrschern
um 1.500 v.  u. Z. im heutigen Iran [1.8]. Auch
der Turmbau zu Babel [Altes Testament, Gene-
sis 11,3f.] gehört zu dieser Gebäudekategorie.
Er wurde aus gebrannten Ziegeln und luftge-
trockneten Lehmsteinen errichtet. 
   Aus dieser Region sind auch die ältesten, bis-
her bekannten schriftlichen Regeln zum Bau-
en mit Lehm aus der Zeit des babylonischen 
Herrschers Hammurabi auf gebrannten Tonta-
feln überliefert. Dieser lebte um 1.800 v. u. Z. 
[1.9]. 
   Die nach Norden anschließenden zentral-
asiatischen Steppen- und Wüstengebiete Turk-
meniens, Usbekistans und Kasachstans stellen
ebenfalls eine Jahrtausende alte Kulturregion 

dar, in der Lehm als Baustoff seit mehr als 
fünf Jahrtausenden verwendet wurde [1.35]. 
Bild 1-12 zeigt Ruinen der antiken Stadt Af-
rasiab, der Vorgängerin des heutigen Samar-
kand in Usbekistan, die im 13. Jh. während des 
Mongolenansturms durch Dshingis-Khan voll-
ständig zerstört wurde. Die heutigen Städte Sa-
markand, Buchara, Chiwa haben eine mehr als 
2.500-jährige Geschichte und Lehmbautradition.
  Am Fluss Indus im heutigen Pakistan liegt 
Moenjodaro, eine Stadt aus Lehmsteinen gebaut,
deren Anfänge in das 3. Jahrtausend v. u. Z. zu-
rück reichen.
   Auch in der sogenanten Neuen Welt, im 
präkolumbianischen Peru, waren verschiedene 
Lehmbautechniken bekannt. Für die Sonnen-
pyramide von Moche (ca. 200 – 500 u. Z.) mit 
einem Grundriss von 120 × 120 m wurden nach 
Schätzungen 130  Mio. luftgetrocknete  Lehm-

Bild 1-10 
Luftgetrocknete Lehmsteine u. 
vorgefertigte Konstruktionselemente 
 in Mesopotamien u. Afghanistan, 
4. Jahrtausend – 6. Jh. v. u. Z. 

Bild 1-11  Zikkurat Chogha Zanbil, Iran, ca. 1.250 v. u. Z. [1.8]
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Bild 1-13 
Ruinen eines Palastes 
aus Stampflehm, 
errichtet im 13. Jh. u.Z. 
in Chan Chan im 
heutigen Peru [1.8]

Bild 1-12 
Lehmsteinmauern der 
Stadt Afrasiab, des heutigen 
Samarkand, Usbekistan

Bild 1-14 
Grubenhaus der Pueblo-
Indianer in Nordamerika [1.32] 
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1.2 Lehmarchitektur als kulturelles Erbe

Im Laufe der Jahrhunderte ist in vielen Teilen 
der Welt das Wissen um historische Lehmbau-
techniken verloren gegangen. »Moderne« Bau-
stoffe wie Beton und Zement beginnen den 
Lehm auch in den ärmsten Entwicklungslän-
dern zu verdrängen oder haben es bereits getan.
Lehmbau wird hier oft mit Armut gleichge-
setzt. Wer es sich leisten kann, baut besonders 
in städtischen Gebieten mit Beton oder gebrann-
ten Ziegeln. Dennoch hat Lehm als Baustoff 
in der täglichen Baupraxis vor allem der länd-
lichen Regionen der Entwicklungsländer bis 
heute überdauert. 
   Es ist insbesondere der internationalen 
Aktivität der Organisationen ICOMOS und 
CRATerre auf dem Gebiet der Erhaltung tradi-
tioneller Lehmarchitektur zu verdanken, dass 
in vielen Ländern der Dritten Welt das Bauen 
mit Lehm heute wieder als Teil der eigenen 
kulturellen Identität verstanden wird. Auf die 
Erhaltung von historischen Baukonstruktio-
nen bezogen ist die Arbeit von ICOMOS in 
einer Reihe von spezialisierten Arbeitsgruppen 
konzentriert, darunter auch das International 
Committee for Earthen Architectural Heritage 

ISCEAH für den Bereich des Lehmbaus 
(http://isceah.icomos.org). 
   Die Aufnahme von historischen Lehmbau-
ten in die Liste der Baudenkmale des Welt-
kulturerbes der UNESCO [1.10] hat in den 
betreffenden Ländern Anstoß für einen Sin-
neswandel gegeben: aus vermeintlicher Ärm-
lichkeit wird allmählich Stolz auf eigene histo-
rische bautechnische Leistungen. Von den im 
Jahr 2011 in die Liste des Weltkulturerbes ein-
getragenen 725 Baudenkmalen sind 135 oder 
19% teilweise oder vollständig aus Lehm, da-
runter die Große Chinesische Mauer, die Lehm-
»Hochhäuser« in Shibam, Jemen oder die be-
rühmte Alhambra in Granada, Spanien oder 
der Potala-Palast des Dalai Lama in Lhasa, 
Tibet.
   Mit dem Status eines Baudenkmals verbun-
den ist die Verp  ichtung zur Einhaltung von 
Grundsätzen zur Erhaltung und Restaurierung 
der historischen Bausubstanz entsprechend 
der Charta von Venedig, auf die sich die Teil-
nehmer des II. Internationalen Kongresses der 
Architekten und Techniker der Denkmalp  ege 
1964 verständigt hatten. 

steine verbaut. Die größte Stadt des präkolum-
bianischen Amerikas Chan Chan hatte im 14. – 
15.  Jh. ca.  60. 000  Einwohner. Die ehemals 
25 km ² große Stadt ist heute noch von großen
Lehmstein-Trümmerbergen bedeckt. Die recht-
winklig angelegten Stadtviertel waren von ho-
hen Mauern aus Lehmsteinen umgeben. Auch 
die Stamp  ehmtechnologie war bekannt. 
   Bild 1-13 zeigt eine in Stamp  ehm ausge-
führte Wand eines Palastes in Chan Chan, de-
ren Ober  äche mit Friesen verziert ist (13. Jh. 
u. Z.) [1.8].
   Auch in Nordamerika reicht die Tradition des 
Hausbaus weit in die Vergangenheit zurück. 
Bild 1-14 zeigt ein traditionelles Grubenhaus 

der Pueblo-Indianer (Arizona, New Mexico)
mit einer Stützenkonstruktion aus Holzständern
für das Flachdach und einem Lehmschlag als
Abdeckung (ca.  2. Jh. u. Z.) [1.32]. Ursprünglich
war dieses »Haus« offensichtlich ebenerdig und 
diente von der Funktion her als Fallgrube bei der 
Jagd. Durch Herausheben des Daches konnte
man aufrecht darin stehen und es für Wohn-
zwecke nutzen. Erhalten hat sich aus dieser 
Zeit der Hauszugang über eine Leiter in einer 
Dachöffnung. Diese Hauskonstruktion besitzt
 eine verblüffende Ähnlichkeit mit den neolithi-
schen Lehmsteinhäusern von Çatal Höyük, Ana-
tolien (Bild 1-1), die ebenfalls über das Dach 
»betreten« wurden. 
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  Im Umfeld sanierter Lehmbau-Denkmale ent-
steht heute in Entwicklungsländern »sanfter« 
Tourismus, der zu dringend benötigten Devisen-
einnahmen führt. Als Beispiel für diese Ent-
wicklung zeigt Bild 1-15 a Häuser aus Stampf-
lehm in Ait Benhaddou, Südmarokko, die zur 
Welterbeliste der UNESCO gehören. Diese Ge-
bäude belegen eindrucksvoll die bautechni-
schen Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer Er-
bauer. Obwohl diese Bauweise heute noch vor 
allem in der ländlichen Bevölkerung von älte-
ren Menschen beherrscht wird, gerät sie in Ge-
fahr, vergessen zu werden. Die Ursachen sind 
in tiefgreifenden Veränderungen des Bauprozes-
ses an sich zu sehen: Während das Bauen früher
vor allem Angelegenheit der Dorfgemeinschaft 
oder Großfamilie war, übernehmen diese Auf-
gabe heute auch kleine Handwerksbetriebe und 
Unternehmer gegen Bezahlung. 
  Um spezielle Lehmbautechniken vor dem Ver-
gessen zu bewahren, ist der Weg zu musealen 
Einrichtungen, ähnlich unseren Freilichtmu-
seen, vorgezeichnet. In diesem Zusammenhang 
ist die Dokumentation gefährdeter historischer 
Lehmbausubstanz, aber auch traditioneller Tech-
niken als Teil der kulturellen Identität von gro-
ßer Bedeutung. 
  Im Rahmen eines von der EU geförderten 
Projektes wurde 2011 ein »Atlas des Lehmbau-
Kulturerbes in der Europäischen Union« vorge-
legt, an dessen Erarbeitung 50 Autoren aus 27 
europäischen Ländern beteiligt waren [1.37]. 
Der Atlas ist auf der Internetseite www.culture-
terra-incognita.org verfügbar. Dargestellt wer-
den die Verbreitungsgebiete für die Lehmbau-

techniken Fachwerk mit verschiedenen Ausfa-
chungstechniken, Lehmsteinmauerwerk, Stampf-
lehm und Lehmwellerbau. Die Darstellung der 
entsprechenden Verbreitungsgebiete für Deutsch-
land beruht auf einer ungenügenden Datenbasis. 
Eine entsprechende Karte auf der Grundlage von 
Geoinformationssystemen GIS be  ndet sich des-
halb im Aufbau (dev.lehmbau-atlas.de) [1.49]. 
   In verschiedenen europäischen Ländern und 
Regionen sind solche »Inventarisierungen« der 
Bestände an historischer Lehmbausubstanz be-
reits durchgeführt worden, z. B. in Frankreich 
[1.11], Portugal [1.12], [1.13] in Tschechien 
[1.14] (http://hlina.info/cs.html) und Italien [1.15]. 
   Der Bewahrung besonders bedrohter Bau-
denkmale vor weiterem Zerfall oder Zerstö-
rung widmet sich seit mehr als 40  Jahren die 
Tätigkeit der privaten Organisation World 
Monuments Fund WMF (www.wmf.org). Be-
sonders bedroht sind Baudenkmale vor allem 
an isolierten, schwer zugänglichen Orten und 
in Kriegsgebieten. Die Organisation WMF gibt 
alle zwei Jahre eine Liste der 100 am meisten 
gefährdeten Baudenkmale heraus. Damit soll 
auf die bedrohliche Situation der Baudenkmale 
aufmerksam gemacht werden, und es sollen 
weltweit Sponsoren für dringend notwendige 
Sicherungsarbeiten gefunden werden. 
   In der WMF-Liste 2008 wird als besonders 
kritisch die Situation der archäologischen Gra-
bungsstätten im Irak aus der Uruk- und Sumer-
Periode (ca. 3.500 v. u. Z.) bezeichnet, die mit-
ten im ehemaligen Kriegsgebiet liegen. Die 
Wandkonstruktionen dieser städtischen Siedlun-
gen bestehen aus Lehmbaustoffen (Bild 1-15b). 

1.3 Historische Entwicklung des Lehmbaus 
 in Deutschland
Vor etwa acht Jahrtausenden drangen Ackerbau 
und Viehzucht nur zögernd von Südosten über 
Handelswege nach Mitteleuropa und in das Ge-
biet des heutigen Deutschland vor. Holz und 

Lehm zum Hausbau standen fast überall zur 
Verfügung. Die Hausplanung musste hier jedoch 
im Vergleich zu den Häusern des östlichen Mit-
telmeerraums grundlegend verändert werden. 
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b) »World Monuments in Danger 2008 (WMF)«: 
     städtische Siedlungen aus der Sumer-Periode (ca. 3.500 v. u. Z.) 
     aus Lehmbaustoffen im ehemaligen Kriegsgebiet des Irak (www.wmf.org) 

a) UNESCO-Weltkulturerbe: traditionelle Häuser aus Stampflehm 
    in Ait Benhaddou, Südmarokko 

Bild 1-15  Kulturelles Erbe aus Lehmbaustoffen: 
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Bild 1-16 
Langhaus der 
mitteleuropäischen 
Waldbauern 
ca. 4.000 v.u.Z. [1.1]

Bild 1-17 
Modell eines 
jungsteinzeitlichen 
Langhauses in 
Pfostenbauweise 
mit Lehmbewurf, 
Thüringisches 
Landesamt für 
Archäologie und 
Denkmalpflege, 
Weimar [1.16]

Bild 1-18  
Entwicklung der Tragstrukturen vom Pfostenhaus zur Fachwerkkonstruktion [1.19]

Bundbalken

Schnitt

oberes

Stockwerks--
rähm

unteres

Seitenansicht

frühes Pfostenhaus
Mittelsäulenhaus
mit Ankerbalken Fachwerksaufbau mit Stockwerksrähm

Anker-
balken
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Denn hier war es nicht die Sommerhitze, son-
dern es waren Niederschläge und die Kälte im 
Winter, vor denen die Häuser ihre Bewohner 
und deren Vieh und Vorräte schützen mussten. 
   Anhand von Pfostenlöchern, die sich als kreis-
runde dunkle Verfärbungen vom umgebenden 
Baugrund abheben, lassen sich heute die Haus-
strukturen aus dieser Zeit rekonstruieren. Das 
Bauprinzip dieser Häuser waren Pfostenkon-
struktionen mit einem Ge  echt aus Zweigen als 
Tragskelett für einen Bewurf aus Strohlehm 
(Bild 1-16) [1.1]. Rekonstruktionen dieser frü-
hen Holzständerbauten kann man heute in ver-
schiedenen Freilichtmuseen besichtigen, in Thü-
ringen z.B. in Oberdorla oder im Thüringischen 
Landesamt für Archäologie und Denkmalp  e-
ge in Weimar (Bild 1-17) [1.16].
   Im Zuge des Neubaus der BAB 71 wurde 
bei Erfurt-Gispersleben erst kürzlich eine der
bisher größten jungsteinzeitlichen Siedlungen 
in Mitteleuropa aus der Zeit ca. 4.500 v. u. Z. 
archäologisch nachgewiesen. Hausstrukturen 
aus etwa der gleichen Zeit entdeckte man beim 
Aushub der Baugrube für das Tiefenmagazin 
der Herzogin Anna Amalia Bibliothek im Stadt-
zentrum von Weimar. Eine Studienarbeit an 
der Bauhaus-Universität Weimar in Koopera-
tion mit dem Thüringischen Landesamt für 
Archäologische Denkmalp  ege beschäftigte 
sich mit historischen Aspekten des Lehmbaus 
aus dieser Zeit [1.16]. 
   Das älteste schriftliche Zeugnis über das Bau-
en mit Lehm in Deutschland  ndet sich in dem 
Bericht »Germania« des römischen Schrift-
stellers Tacitus aus der Zeit um etwa 100 u. Z. 
Nach dieser Beschreibung waren die Häuser den 
ca. 4.000 Jahre älteren Häusern der frühen Wald-
bauern noch recht ähnlich. Ihre Wände bestan-
den aus Holzpfosten, die in den Baugrund ein-
gerammt oder eingegraben wurden. Die Öffnun-
gen zwischen den Pfosten wurden mit einem 
Flechtwerk aus Weidenruten ausgefüllt und 
mit einem breiig aufbereiteten Strohlehmge-
misch raumumschließend überzogen. 

   Aus diesen Pfostenhäusern mit Flechtwerk-
wänden und Lehmbewurf hat sich später ver-
mutlich eine tragende Lehmbauweise entwi-
ckelt, die heute in Mitteldeutschland als Weller-
lehmbauweise bekannt ist. Der Lehmbewurf 
umhüllte, wahrscheinlich als Folge ständiger 
Reparaturen über die Nutzungsdauer des Ge-
bäudes, aber auch aus Gründen des Brandschut-
zes, die tragenden Pfosten mit dem Flechtwerk 
schließlich mehrere Dezimeter stark, so dass 
irgendwann die Funktion der Tragstruktur auf 
den Lehmbaustoff überging und man auf Pfo-
sten und Flechtwerk ganz verzichtete. 
   Diesen allmählichen Übergang hat BEHM-
BLANCKE [1.17] für die Region um Weimar 
auf die Zeit nach dem 9. Jh. u. Z. datiert. So 
wurden Reste einer massiven Lehmwand ver-
mutlich in Wellerlehmbauweise aus dem 10. –
11. Jh. an einem frühmittelalterlichen Gehöft
im Stadtgebiet von Weimar nachgewiesen [1.18]. 
Ab dieser Zeit ist die Verwendung von Kalk-
steinplatten für Wandsockel belegt. In den So-
ckelplatten konnten keine Vertiefungen für 
die Aufnahme von Holzständern nachgewie-
sen werden, dafür aber »abgestürzter« Lehm, 
der die Platten umgab, so dass von »tragenden« 
Lehmwänden ausgegangen wird. In der archäo-
logischen Literatur wird in diesem Zusammen-
hang von »Stampfwänden« gesprochen. Wahr-
scheinlicher sind jedoch Wellerwände. Der 
schalungsgebundene Stamp  ehmbau setzte 
sich in Deutschland erst um die Wende des 
18. – 19. Jhs. durch. Das älteste bekannte, inzwi-
schen jedoch abgebrochene Zeugnis der Weller-
lehmbauweise in Mittelthüringen ist ein Wohn-
stallhaus von 1577 in Wülfershausen bei Arn-
stadt [1.38].
   Das bislang älteste bekannt gewordene Bei-
spiel für eine tragende Lehmsteinbauweise 
nördlich der Alpen ist die Heuneburg an der 
Donau südwestlich von Ulm aus der Zeit um 
500 v. u. Z. Sie entstand vermutlich unter kel-
tischem Ein  uss, also noch lange vor der rö-
mischen Besetzung. Denkbar sind aber auch 
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Bild 1-19  Gotisches Haus Limburg / Lahn (1289), 
     Flechtwerk und Strohlehmaufträge [1.20]
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Bild 1-20 
Darstellung des Kleibers Hans Pühler 
(gest. 1608 in Nürnberg) aus 
dem Stadtarchiv Nürnberg [1.21]
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   Das Aufstreben der Städte in Mitteleuropa 
etwa ab dem 12. – 13. Jh. führte zu Mangel an 
Bauplätzen und damit zur Notwendigkeit der 
Ausbildung eines zweiten Geschosses. Bevölke-
rungswachstum und damit verbundene Stadt-
brände, aber auch Kriegszerstörungen bewirk-
ten die Verknappung von Holz als bevorzug-
tem Baustoff, so dass Lehm als »feuerfestes«, 
fast überall verfügbares Material an Bedeutung 
gewann. Diese Tatsache fand ihren Ausdruck 
auch in der Bildung eigener Zünfte, die in etwa 
heutigen Handwerkskammern entsprechen. 
Bild 1-20 zeigt den »Claiber« Hans Pühler, gest. 
1608 in Nürnberg, auf einer Darstellung aus 
dem Stadtarchiv Nürnberg [1.21]. Erhalten ge-
blieben ist aus dieser Zeit der Familienname 
»Kleiber« als alte Bezeichnung für den Beruf 
des Lehmbauers.
   Die zunehmende Holzknappheit wurde zu 
einer maßgeblichen Triebkraft für die Entwick-
lung des Lehmbaus in Mitteleuropa, was auch 
durch schriftlich  xierte Bauregelungen nachzu-
vollziehen ist. Um den Verbrauch von Bauholz 
einzuschränken, forderte die sächsische »Forst- 
und Holzordnung« von 1560 ein Erdgeschoss 
aus Stein oder Lehm. Nach der 1575 erlassenen 
»Generalbestallung für die Forstbedienten« 
sollte nur dann Bauholz freigegeben werden, 
wenn das Erdgeschoss »nicht von Steinen oder 
Lehmwellerwänden« gebaut werden konnte. 
Die Ernestinische Landesordnung von 1556 ver-
bot in Thüringen die reine Holzbauweise und 
erlaubte nur noch Neubauten aus Fachwerk, 
Wellerlehm, Ziegeln oder Steinen [1.18]. In 
Bild 1-21 ist ein Erlass des sächsischen Kur-
fürsten Friedrich August aus dem Jahre 1786 
zu sehen, den Bau von Wellerwänden betref-
fend [1.22]. Ähnliche Vorschriften zum Lehm-
bau sind bekannt aus Preußen (1764) oder aus 
Österreich (1753), hier zur Verwendung unge-
brannter (»ägyptischer«) Ziegel [4.16].
   Der französische Baumeister und Architekt 
François Cointereaux veröffentlichte Ende 
des 18. Jhs. eine Reihe von Schriften, die die in 

Verbindungen über die Donau zur griechischen 
Baukultur, denn hier war die Verarbeitung von 
Lehmsteinen zu tragenden Wandkonstruktionen
bereits seit langem bekannt.
   Eine zweite Entwicklungsrichtung der neo-
lithischen Flechtwerkwände mit Lehmbewurf 
führt zu den Fachwerkkonstruktionen. Die Fach-
werkbauweise mit regional unterschiedlichen 
stilistischen Ausprägungen charakterisierte 
über Jahrhunderte bis in die Gegenwart das 
architektonische Erscheinungsbild städtischer 
Siedlungen und ländlicher Räume in Deutsch-
land und anderen europäischen, aber auch asi-
atischen Ländern. Bild 1-18 verdeutlicht die 
Entwicklung des tragenden Holzskelettes vom 
frühen Pfostenhaus mit Firstsäule, Flechtwerk 
und Lehmbewurf über das Mittelsäulenhaus 
mit Ankerbalken bis zum Fachwerksaufbau mit 
Stockwerksrähm [1.19]. 
   Die in den Baugrund eingesetzten, frei ste-
henden Holzpfosten wurden wegen der Fäul-
nisgefahr aus dem Boden herausgehoben und 
schließlich auf ein Fundament aus Steinplatten 
gesetzt. Aus dem Pfostenhaus wurde ein Stän-
derhaus. Durch den Wegfall der Einspannwir-
kung des Baugrundes wurden nun die einzel-
nen Bauteile Längswand, Querwand, Decke 
und Dach als scheibenartige, selbsttragende 
Systeme aus miteinander verzapften senkrech-
ten Ständern, horizontalen Schwellen und Rie-
geln und schräg gestellten Streben ausgebildet. 
Die Öffnungen zwischen den vertikalen, hori-
zontalen und schräg gestellten Hölzern, die Ge-
fache, wurden wie bei den frühen Pfostenbau-
ten mit einem Flechtwerk aus Staken und bieg-
samen Zweigen ausgefüllt und mit Strohlehm
verschlossen.
   Eine ganze Reihe verschiedener Ausfachungs-
techniken ist heute noch belegbar. Bild 1-19 
zeigt von VOLHARD [1.20] durchgeführte Ge-
fachanalysen in einem Fachwerkhaus aus dem 
Jahr 1289, dem Gotischen Haus in Limburg a. 
d. Lahn. Deutlich ist die Art des Antrags der 
Strohlehmmischung zu erkennen (vgl. Bild 4-1). 
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Bild 1-22 
David Gilly, preußischer Landbaumeister und 
Förderer des Lehmbaus, nach einer 
Darstellung v. L. W. Chodowiecki, 1790 [1.22]

Bild 1-23 
Sechsgeschossiges Wohnhaus 
aus Stampflehm in Weilburg a. d. Lahn, 
errichtet um 1830 durch W. J. Wimpf 

Bild 1-21  
Verordnung des sächsi-
schen Kurfürsten 
Friedrich August aus 
dem Jahre 1786, 
den Bau von Weller-
wänden betreffend 
[1.22]


