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Vorwort zur 4. Auflage

Synthetische Polymerwerkstoffe sind im Vergleich zu Metallen und Keramik eine 
relativ junge Werkstoffklasse, die mittlerweile aber einen Spitzenplatz unter den 
modernen Werkstoffen erobert hat. Kunststoffe besetzen nicht nur die Lücke zwi-
schen natürlichen Werkstoffen wie Holz oder Keramiken einerseits und hochfesten 
metallischen Werkstoffen andererseits. Sie haben sich in vielen Fällen auch als 
günstige Alternativen für diese Materialien durchgesetzt. 

Ein wesentlicher Vorteil von Kunststoffen ist ihre geringe Dichte. Verpackungen 
aus Kunststoff sind leichter und bruchfester als Glas. Gebäude werden durch 
Kunststoffe vor Wärmeverlusten geschützt, Fahrzeuge werden leichter, elektrische 
Geräte sicherer. Zudem erfordert die Herstellung von Kunststoffen einen geringe-
ren Bedarf an Primärenergie als die Produktion von Metallen oder keramischen 
Werkstoffen. Damit tragen Kunststoffe auch zu einem verminderten Ausstoß an 
Kohlendioxid bei. Weiterhin ermöglichen Kunststoffe eine einfache und effiziente 
Herstellung geometrisch komplexer Produkte mit weitaus mehr Gestaltungsfrei-
heit als Metalle oder keramische Werkstoffe. 

Somit haben Kunststoffe sich aus der ursprünglich zugedachten Rolle als Ersatz-
produkte für edle Naturstoffe wie Elfenbein oder für knapper werdende Rohstoffe 
wie Naturkautschuk längst zu einer eigenständigen Werkstoffklasse weiterentwi-
ckelt. Durch immer weiter steigende Anforderungen und neue Anwendungsgebiete 
hat sich auch das Spektrum der verfügbaren Kunststoffe erheblich erweitert. 
Kunststoffe bieten oft maßgeschneiderte Lösungen für moderne technische Her-
ausforderungen. 

→ Daher sind Kunststoffe für viele Einsatzgebiete unverzichtbar. 

Waren Kunststoffe vor einigen Jahren durchweg mit einem positiven Image belegt, 
hat sich dieses Bild aufgrund der zunehmenden Wahrnehmung der Bevölkerung 
für die Belastung der Umwelt mit Kunststoffabfällen inzwischen gewandelt. Die 
durch Kunststoffabfälle verursachte Vermüllung unseres Planeten, insbesondere 
der Meere (Marine-Litter), stellt vermutlich eine der größten Herausforderungen 
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des 21. Jahrhunderts dar. Zwar stammt der überwiegende Anteil des in die Meere 
eingetragenen Kunststoffmülls aus Ländern ohne ausgeprägtes Abfallmanage-
ment, es ist jedoch zu einfach, mit dem Finger auf die Länder zu zeigen, die bis vor 
kurzem bereitwillig einen Teil des Kunststoffabfalls der Industriestaaten impor-
tiert haben, oder die nun die Schwelle zur Industrienation überschritten haben, 
was mit einem erhöhten Bedarf an Konsumgütern und individueller Mobilität ein-
her geht.  

Allerdings lassen auch die in den Industriestaaten etablierten Systeme zur Ver-
wertung von Abfällen keine sortenreine Trennung von Kunststoffen zu. Selbst 
dann stellt sich noch die Problematik des Recycelns, da auch sortenreine Kunst-
stoffe noch vielfältige Variationen ihrer Zusammensetzung aufweisen. Zudem 
führt die wiederholte thermische Behandlung zu einem immer weiter fortschrei-
tenden Abbau der Polymerketten und damit zum Verlust mechanischer und ther-
mischer Eigenschaften. Kunststoffmüll lässt sich aber schon dadurch reduzieren, 
indem bereits vor der geplanten Verwendung über den späteren Verbleib in der 
Umwelt nachgedacht wird. Beispielsweise ist eine übertriebene Verpackung preis-
werter Konsumgüter ebenso vermeidbar wie die Verwendung von winzigen Kunst-
stoffteilchen (Mikroplastik) als Reibkörper in Kosmetikartikeln. 

Allerdings ist ein vollständiger Ersatz von Kunststoffen auf Basis fossiler Rohstoffe 
wie Erdöl oder Erdgas schlichtweg nicht realisierbar. Der Weg zurück zu Metallen, 
Glas oder keramischen Werkstoffen ist aufgrund des deutlich höheren Energiever-
brauchs bei der Herstellung und beim Transport nicht gangbar. Auch Papier, selbst 
mit sehr hohem Anteil Altpapier, zeigt eine schlechtere Ökobilanz als Kunststoff. 
Zwar lassen sich Kunststoffe für Verpackungen, die das größte Anwendungsgebiet 
ausmachen, teilweise durch Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe erset-
zen. Diese wiederum beanspruchen aber ebenfalls Anbauflächen und Wasser und 
stehen damit in Konkurrenz zur Produktion von Lebens- und Futtermitteln für die 
wachsende Weltbevölkerung und deren Nutztiere. Zudem lassen sich hochwertige 
Kunststoffe allein auf diese Weise nicht gewinnen. Auf der anderen Seite erfüllen 
kompostierbare Produkte bei weitem nicht die Anforderungen anspruchsvoller 
technischer Produkte hinsichtlich mechanischer und insbesondere thermischer 
Beständigkeit sowie der geforderten Langlebigkeit. Außerem verführen sogenannte 
„Biokunststoffe“ wiederum zu einem Anstieg von Einwegartikeln, die womöglich 
achtlos weggeworfen werden. 

Ein absoluter Verzicht auf Kunststoffe würde unausweichlich mit einem Verzicht 
auf individuelle Mobilität, Verzicht auf moderne Konsumgüter, Verzicht auf Le-
bensqualität, aber dafür mit deutlich ansteigenden Emissionen einhergehen. 
Gleichwohl bleibt festzustellen, dass es Anwendungen gibt, bei denen der Kunst-
stoffanteil reduziert werden kann, oder der Einsatz recycelter Kunststoffe möglich 
ist.  
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Dieses Buch soll dazu beitragen, die komplexe Vielfalt der Kunststoffe besser zu 
verstehen und auf ihre positiven Eigenschaften aufmerksam zu machen. 

Nach einem historischen Rückblick auf die Entwicklung der Werkstoffe werden die 
verschiedenen Arten synthetischer Werkstoffe von den traditionellen Werkstoffen 
auf metallischer und keramischer Basis abgegrenzt und ihre Vor- und Nachteile 
erläutert. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung liegt der Schwerpunkt auf 
den Thermoplasten, deren wichtigste Vertreter mit einem kurzen Eigenschaftspro-
fil vorgestellt werden. Daneben werden aber auch die Werkstoffklassen der Elasto-
mere und Duroplaste charakterisiert, um das Spektrum der synthetischen Werk-
stoffe vollständig aufzuzeigen. (Zur detaillierteren Beschreibung der Elastomere 
sei auf mein Buch „Einführung in die Kautschuktechnologie“ verwiesen).

Zudem werden auch Verbundwerkstoffe beschrieben, die insbesondere im Leicht-
bau eine immer größere Bedeutung gewinnen. Ein weiteres Kapitel befasst sich 
mit den am meisten verbreiteten Verarbeitungsverfahren, dieses enthält auch ei-
nen kurzen Abriss über die Möglichkeiten der additiven Fertigung. Einige Prüfver-
fahren und Werkstoffkenngrößen werden vorgestellt, um einen Bezug zu den in 
den Werkstoffbeschreibungen der Hersteller gegebenen Daten zu bieten. Die noch 
relativ neuen Biokunststoffe werden vorgestellt und die Thematik des Kunststoff-
mülls sowie die Problematik des Recyclings ausführlich besprochen. 

→ Insofern hoffe ich, dass dieses Buch eine möglichst neutrale Grundlage für eine 
sachliche Diskussion bieten kann. 

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hanser Verlags, 
insbesondere bei Ulrike Wittmann für ihre Unterstützung als Lektorin sowie Jörg 
Strohbach für die Umsetzung und Produktion dieses Buches.

Georg Abts, April 2020
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1 Natürliche und 
synthetische Werkstoffe

Erdgeschichtlich betrachtet, sind synthetische Polymere eine recht junge Werk-
stoffklasse. Die meisten wurden erstmalig Anfang bis Mitte des zwanzigsten Jahr-
hunderts hergestellt. Einige Kunststoffe gab es auch schon im auslaufenden neun-
zehnten Jahrhundert, ohne dass ihre genaue Zusammensetzung jedoch bekannt 
war. Im Vergleich dazu sind metallische und keramische Werkstoffe bereits seit 
Jahrtausenden in Gebrauch.

Definiert man Kunststoffe als nicht natürlich vorkommende, künstlich hergestellte 
Stoffe, muss man aber auch solche Materialien dazu zählen, die durch Umwand-
lung aus natürlichen Stoffen hergestellt werden. Dann allerdings reicht die Ge-
schichte der Kunststoffe viele tausend Jahre zurück. Bevor näher auf die Geschichte 
der polymeren Werkstoffe eingegangen wird, sollen daher zuerst natürliche und 
synthetische Werkstoffe voneinander abgegrenzt werden.

�� 1.1�Definitionen

Nach Brockhaus sind Werkstoffe „alle Materialien mit technisch nutzbaren Eigen-
schaften (…). Der Zustand eines Werkstoffes wird durch seinen Aufbau und seine 
Eigenschaften charakterisiert (…). Der Aufbau eines Werkstoffes ergibt sich aus 
der chemischen Zusammensetzung (…). Entsprechend der technischen Anwen-
dung werden Werkstoffe nach ihren mechanischen (z. B. Zugfestigkeit, Elastizität, 
Härte), chemisch-physikalischen (z. B. Schmelzpunkt, Dichte, Korrosionsbestän-
digkeit), Feld- (magnetischen, elektrischen, elektromagnetischen) oder verarbei-
tungstechnischen Eigenschaften ausgewählt.

Die Werkstoffe lassen sich in die drei Hauptgruppen Metalle, nichtmetallisch-anor-
ganische Werkstoffe und organische Stoffe unterteilen. Zur Herstellung von Ver-
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bundwerkstoffen werden verschiedene Werkstoffe miteinander kombiniert.“ [8]. 
Eine Einteilung der Werkstoffe nach Zusammensetzung zeigt Bild 1.1.

Natürliche Werkstoffe sind beispielsweise Holz, Pflanzenfasern (Baumwolle, Flachs 
und Hanf), Metalle, Minerale, Erdöl, Erdgas, Kohle, Asphalt, Harze und Naturkaut-
schuk. Metalle zählen aufgrund ihres Vorkommens (fast ausschließlich Erze) auch 
zu den Mineralien. Als mineralische Werkstoffe im engeren Sinne sollen hier na-
türlich vorkommende anorganische (meist silikatische) Verbindungen oder deren 
chemische Umwandlungsprodukte betrachtet werden. Für ihre weitere Verwen-
dung werden natürliche Werkstoffe mechanisch oder chemisch-thermisch umge-
wandelt, wobei letzteres oft mit einer deutlichen Änderung von Eigenschaften ein-
hergeht.

Ausgehend von den bekannten Eigenschaften der Rohmaterialien lassen sich die 
entsprechenden Anwendungsgebiete relativ leicht erschließen. Die aus Eisenerzen 
gewonnenen Stähle sind wichtige Konstruktionswerkstoffe. Edelmetalle sind ne-
ben ihrer Verwendung als Schmuck und Zahlungsmittel unverzichtbare Rohstoffe 
für die Elektro- und Elektronikindustrie. Holz wird als Bauwerkstoff und Rohstoff 
für die Papierherstellung verwendet. Pflanzenfasern sind wichtige Rohstoffe für 
die Textilindustrie. Erdöl, Erdgas und Kohle dienen in überwiegendem Maß als 
fossile Brennstoffe, daneben bilden sie die Rohstoffbasis der gesamten organischen 
Chemie. Asphalt, ein Gemisch aus hochmolekularen Kohlenwasserstoffen (Bitu-
men) und Mineralstoffen, dient als Straßenbelag. Asphalt wird heute zwar meist 
synthetisch hergestellt, es gibt jedoch noch bedeutende natürliche Vorkommen. 
Das verwendete Bitumen kann wiederum sowohl aus natürlichen als auch synthe-
tischen Quellen, wie etwa der Erdöldestillation, stammen.

Bild 1.1 Einteilung der Werkstoffe aufgrund ihrer Zusammensetzung
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Naturkautschuk, der in riesigen Plantagen angebaut wird, ist ein unverzichtbarer 
Werkstoff für hoch beanspruchte Elastomererzeugnisse wie beispielsweise Auto-
reifen. Dagegen haben Harze wie Schellack, Kolophonium oder Bernstein heute 
nur noch untergeordnete wirtschaftliche Bedeutung und werden hauptsächlich zur 
Fertigung von Schmuck oder als Pflegemittel für Musikinstrumente (Streichbögen) 
verwendet.

Die Eigenschaften natürlicher Werkstoffe sind zunächst festgelegt, lassen sich aber 
in vielen Fällen durch chemisch-thermische Umwandlungen ändern. Dagegen wer-
den synthetische Werkstoffe gezielt hergestellt, um ein bestimmtes Eigen-
schaftsprofil zu erzielen. Allerdings haben die Bausteine synthetischer Werkstoffe 
wiederum eine natürliche Basis (Erdöl, Erdgas, Kohle, Minerale), wenn auch oft 
über den Umweg einer oder mehrerer chemischer Reaktionen.

Die Grenze zwischen natürlichen und synthetischen Werkstoffen verläuft also flie-
ßend. Holz ist unbestritten ein natürlicher Werkstoff, die Anwendung als Konst-
ruktionswerkstoff erfordert lediglich mechanische Verfahren, bei denen die grund-
legenden Eigenschaften nicht weiter verändert werden. Dagegen erfordert die 
industrielle Herstellung von Papier aus Holz bereits den Einsatz von Chemikalien. 
Papier ist demnach also ein umgewandelter Naturstoff.

Naturkautschuk, der feste Bestandteil im Latex des Kautschukbaums, wird erst 
durch chemische Umwandlung (Vulkanisation in Anwesenheit von Schwefel und 
Metalloxiden) zu einem technisch wertvollen Material, Gummi. Da dessen Eigen-
schaften durch geeignete Auswahl der Chemikalien sowie der Reaktionsbedingun-
gen innerhalb bestimmter Grenzen beeinflusst werden, kann man die auf diese 
Weise erhaltenen Produkte entweder als umgewandelte Naturstoffe oder auch be-
reits als synthetische Werkstoffe bezeichnen. Auch die Erzeugung von Stahl aus 
Eisenerz lässt sich sowohl als Umwandlung eines natürlichen Rohstoffs (Eisenerz) 
als auch zur Herstellung eines synthetischen Werkstoffs (Stahl) mit gewünschten 
Eigenschaften definieren. Durch Zumischen anderer chemischer Elemente in be-
stimmten Anteilen (legieren) sowie durch Nachbehandlungen (Glühen, Härten, 
Anlassen) lassen sich spezielle Eigenschaften, wie etwa höhere Festigkeit, erzie-
len. So sind Stähle Legierungen aus Eisen mit bis zu 2 % Kohlenstoff sowie weite-
ren Elementen wie Chrom, Nickel und Vanadium mit bis zu über 5 % Gesamtanteil. 
Dabei treten zwischen Eisen und den Legierungselementen keine chemischen Re-
aktionen auf. Lediglich die Entfernung von überschüssigem Kohlenstoff sowie von 
Begleitelementen des Eisens (Schwefel, Silizium, Phosphor und Mangan) erfolgt 
über Oxidation (Reaktion mit Sauerstoff).

Thermoplaste (z. B. Polyethylen) oder Duroplaste (z. B. Epoxidharze) wird man zu-
nächst aber kaum als umgewandelte natürliche Werkstoffe bezeichnen, obwohl die 
zu ihrer Herstellung erforderlichen Rohstoffe durch verschiedene chemische Reak-
tionen aus Erdöl gewonnen werden. Erdöl ist aber nichts anderes als ein Verrot-
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tungsprodukt von Pflanzen. Man kann also die modernen synthetischen polyme-
ren Werkstoffe (Kunststoffe) auch als umgewandelte Naturprodukte betrachten. Da 
man das Zusammenfügen einzelner Teile zu einem Ganzen allgemein als Synthese 
bezeichnet, und die Chemie sich im Wesentlichen mit der Herstellung von Produk-
ten aus bestimmten Ausgangsstoffen befasst, kann man alle Produkte, die aus che-
mischen Reaktionen hervorgehen, als synthetische (künstliche) Stoffe bezeichnen, 
unabhängig davon, ob die Ausgangsstoffe natürlichen oder künstlichen Ursprungs 
sind. Hierzu zählen auch alle durch Transformationsprozesse aus natürlichen Stof-
fen hervorgegangenen Werkstoffe, also auch die durch das Brennen von Ton erhal-
tenen frühzeitlichen Keramiken.

Im Allgemeinen Sprachgebrauch werden jedoch lediglich synthetische Polymer-
werkstoffe als Kunststoffe bezeichnet. Oft wird auch zwischen Kunststoff und 
Gummi unterschieden, obwohl – wie zuvor beschrieben – selbst Gummi aus Na-
turkautschuk ein synthetisches Produkt, also ein Kunststoff, ist. Dies gilt dann na-
türlich besonders für Gummi auf Basis von Synthesekautschuken. Weiterhin wird 
bei Kunststoffen oft auch nicht zwischen Thermoplasten und Duroplasten unter-
schieden. Es sollen im Folgenden alle gezielt, also zur Erlangung bestimmter Ei-
genschaften, hergestellten polymeren Werkstoffe als Kunststoffe definiert werden, 
unabhängig davon, ob sie auf natürliche oder synthetische Basis zurückgehen.

�� 1.2�Historische Entwicklung

Keramische Materialien galten für lange Zeit als die ältesten künstlich hergestell-
ten Werkstoffe überhaupt. Nur mineralische und biologische Materialien (Steine, 
Knochen, Elfenbein) waren bereits länger in Gebrauch. Gebrannter Ton war zwar 
seit etwa 26.000 v. Chr. bekannt, wurde in Gefäßform jedoch schätzungsweise erst 
gegen 10.000 v. Chr. benutzt. Seit der Erfindung des Porzellans (etwa 700 bis 800 
n. Chr. in China, 1694 in Europa) haben keramische Gefäße bis heute ihren festen 
Platz unter den Gebrauchsgegenständen. Neue keramische Hochleistungswerk-
stoffe finden heute in der Automobilindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt 
Verwendung. Das im Gegensatz zu keramischen Werkstoffen transparente Glas ist 
seit ca. 1.500 v. Chr. bekannt.

Archäologische Funde deuten darauf hin, dass schon bereits etwa 9.000 Jahre vor 
der Zeitenwende elementares Kupfer bekannt war. Die gezielte Gewinnung durch 
Reduktion und Schmelzen von Kupfererzen erfolgte vermutlich schon ca. 6.000 v. 
Chr. in Vorderasien. Aus dieser Region stammen auch die ältesten Nachweise für 
eine bewusste Legierung von Kupfer zu Bronze (4.000 v. Chr.) sowie der frühen 
Verarbeitung von Eisen (um 1.400 v. Chr.). Dabei war man in Europa bis zum 14. 
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Jahrhundert A.D. nicht in der Lage, die zum Gießen erforderliche Temperatur zu 
erzeugen und musste Werkzeuge durch wiederholtes Erweichen und Hämmern 
(Schmieden) formen. Das seitdem hergestellte Gusseisen (das in China bereits seit 
600 v. Chr. bekannt war) wurde erst ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts in den 
meisten Anwendungen mehr und mehr von Stahl verdrängt, nachdem neue Ver-
fahren die zum Schmelzen des Eisens erforderlichen Temperaturen ermöglichten. 
Mit Gusseisen bezeichnet man Eisenlegierungen mit Kohlenstoffanteilen oberhalb 
von etwa 2 %. Durch den gegenüber Stahl verringerten Schmelzpunkt kann es in 
einfachen Öfen geschmolzen und in Formen gegossen werden. Die meisten Gussei-
sensorten zeigen im Gegensatz zu Stahl ein sprödes Bruchverhalten, weisen je-
doch eine höhere Verschleißfestigkeit auf. Dies wird auch heute noch im Maschi-
nenbau ausgenutzt. Die Leichtmetalle Aluminium und Titan wurden bereits im 
Jahr 1825 erstmalig und stark verunreinigt gewonnen. Die industrielle Verwen-
dung in hochreiner Form wurde jedoch erst ab 1854 (Aluminium) und 1938 (Titan) 
durch verbesserte Verfahren ermöglicht.

Als maßgeblicher Grund für die Suche nach neuen Werkstoffen kann zunächst – lei-
der – die fortschreitende Entwicklung der Waffentechnik gelten. Man kann davon 
ausgehen, dass neue und bessere Materialien zunächst dem Militär und einer klei-
nen, begüterten Oberschicht zur Verfügung standen. Später fanden diese Werk-
stoffe auch zur Herstellung von Gebrauchsartikeln (Kochgeschirr, Schmuck) oder 
zur Verstärkung hölzerner Gegenstände Verwendung. Damit einher ging auch die 
Entwicklung geeigneter Verarbeitungsverfahren. So waren bereits in der Römer-
zeit klassische Schmiedetechniken wie Feuerschweißen und Härten bekannt.

Auch die Suche der Alchimisten nach dem Stein der Weisen und Versuche, Gold 
herzustellen, mögen ebenso wie aus Neugier durchgeführte Experimente zu neuen 
Werkstoffen geführt haben. Systematische Forschungen wurden jedoch erst mit 
der Einführung des Periodensystems und die durch den französischen Chemiker 
Antoine Laurent Lavoisier Ende des 18. Jahrhunderts beschriebenen Grundlagen 
ermöglicht. Durch die zunehmende Industrialisierung – insbesondere Westeuro-
pas ab Ende des 18. Jahrhunderts – stieg der Bedarf an Rohstoffen kontinuierlich. 
Mit höherem Lebensstandard wuchs auch die Nachfrage nach hochwertigeren 
Kleidungsstücken oder Bedarfsgegenständen. Der rapide steigende Verbrauch an 
Naturfarben, Kautschuk oder Seide sowie an Luxusgütern wie Elfenbein, Schild-
patt und Perlmutt ließ deren Preise beständig steigen. Gleichzeitig befand man 
sich in der Abhängigkeit der Erzeugerländer oder deren Kolonialherren. Sogar der 
in großen Mengen in Europa vorhandene Marmor war vor der Erfindung der Eisen-
bahn im 19. Jahrhundert aufgrund seines hohen Gewichts und dem dadurch be-
dingten kostspieligen Transport ein Luxusgut.

Die Suche nach entsprechenden Ersatzstoffen (Surrogate), zunächst durch Um-
wandlung von Naturprodukten, wurde daher zum maßgeblichen Treiber der neu 
entstandenen chemischen Industrie. Diese hatte sich ab etwa Mitte des 19. Jahr-
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hunderts überwiegend mit der Entwicklung von Farbstoffen befasst, um immer 
teurer werdende Naturprodukte (wie Indigo) zu ersetzen. Dabei bildeten zufällige 
Entdeckungen bei der Suche nach neuen Farbstoffen die Grundlagen der heutigen 
pharmazeutischen Chemie. Anfang des 20. Jahrhunderts begann außerdem die ge-
zielte Entwicklung von Synthesekautschuken mit dem Ziel, den immer knapper 
und gleichzeitig teurer werdenden Naturkautschuk zu ersetzen. Thermoplaste und 
Duroplaste spielten bis in die ersten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts nur 
eine untergeordnete Rolle. Aufbau und Struktur polymerer Werkstoffe wurden 
erstmals 1920 durch Herrmann Staudinger erklärt. Seine Arbeiten wurden aber 
erst einige Jahre später nach Vorliegen entsprechender Röntgenstrukturuntersu-
chungen allgemein anerkannt, was die systematische Entwicklung neuer polyme-
rer Werkstoffe erst ermöglichte. Die bis dahin entwickelten synthetischen Poly-
mere basierten im Grunde genommen auf Vermutungen und experimentellen 
Erfahrungen. In einigen Fällen führte auch der Zufall zur Entwicklung neuer Poly-
mere (Bild 1.2).

Bild 1.2 Historische Entwicklung der Werkstoffe
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Polymere der Steinzeit – Natur pur?
Natürliche Polymere, wie Asphalt und Bernstein, waren schon seit Jahrtausenden 
in Gebrauch. Im vorderen Orient wurde Asphalt bereits um 6.500 v. Chr. zum Stra-
ßenbau und zur Abdichtung von Gefäßen verwendet. Neuere archäologische Funde 
zeigten, dass bereits vor mindestens 80.000 Jahren eine thermoplastische Subs-
tanz gezielt hergestellt wurde, die damit als ältester Kunststoff der Welt bezeichnet 
werden kann. Aus der Rinde der Birke wurde durch einen anaeroben Verschwe-
lungsprozess Birkenpech gewonnen, eine schwarze, schwach aromatisch riechende 
Substanz, die vielfältige Funktionen erfüllte. So wurden damit Pfeilspitzen aus 
Knochen oder Stein an den Schäften befestigt, aber auch Federn, die den Flug sta-
bilisierten. Daher muss diese Substanz relativ dünnflüssig verarbeitet worden 
sein. Auch Feuersteine, die damals als Messerklingen fungierten, wurden mittels 
Birkenpech in Griffen aus Holz befestigt. Weiter liegen auch Hinweise über das 
Kleben zerbrochener keramischer Gefäße (etwa 5.090 v. Chr.) vor. Birkenpech 
wurde bis in die Römerzeit verwendet und später durch Holzteer abgelöst.

Aktuelle Versuche zeigten, dass die Herstellung offenbar eine gewisse Erfahrung 
voraussetzte. Es ist bis heute strittig, wie Birkenpech unter den damaligen Verhält-
nissen gewonnen wurde. Fest steht jedoch, dass Birkenpech bereits in der Steinzeit 
häufig verwendet wurde und anscheinend relativ leicht herzustellen war.

Gummi – Von Meuterern, Macs und Monopolen
Der Entdecker Christoph Kolumbus und der Konquistador Hernán Cortez stießen 
während ihrer Reisen nach Südamerika (1495/1519) erstmals auf elastische Bälle, 
die bei den dortigen Einwohnen in Verwendung waren, maßen aber ihrer Entde-
ckung keine weitere Bedeutung bei. In Europa wurde das Interesse an Kautschuk 
im Jahr 1751 aufgrund von Berichten des Astronomen und Geographen Charles-
Marie de La Condamine und des Ingenieurs C. F. Fresneau geweckt. Sie hatten sich 
mehrere Jahre zur Vermessung von Meridianen in Südamerika aufgehalten und 
dabei das Zapfen von Kautschukbäumen beobachtet. Aus der Rinde des später von 
Botanikern Hevea brasiliensis genannten Baumes gewannen die Einwohner eine 
weiße, klebrige Flüssigkeit, die ihnen ermöglichte, verschiedene wasserdichte Ge-
brauchsgegenstände herzustellen. Aufgrund der äußerlichen Ähnlichkeit zu Milch 
(lateinisch lac) prägte de La Condamine die Bezeichnung Latex für den Pflanzen-
saft, der bis zu 40 % Kautschuk enthält. Die einheimische Bezeichnung caao-chu 
für weinender Baum wurde über das französische Wort caoutchouc zum heutigen 
Begriff Kautschuk. (In der Literatur finden sich auch weitere hiervon abweichende 
Schreibweisen.)

Der Verwendung dieses neuen Rohstoffs für die Herstellung wasserdichter Artikel 
wie Regenplanen oder Stiefel stand jedoch seine geringe Haltbarkeit entgegen. Der 
durch Zersetzungsprozesse der in Naturlatex enthaltenen Eiweiße entstehende Ge-
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ruch brachte sicher nicht nur eine Schiffsbesatzung an den Rand einer Meuterei, 
bis man sich des unbrauchbar gewordenen Materials durch Entsorgung über Bord 
entledigen und damit auf einen potenziellen Gewinn verzichten musste.

Um dieses Problem zu umgehen, wurde der Latex schließlich unmittelbar nach 
seiner Gewinnung über offenem Feuer getrocknet. Der Rauch diente dabei auch als 
Konservierungsmittel. Dieses Verfahren wird auch heute noch in abgewandelter 
Form bei der Gewinnung von Naturkautschuk angewendet; die erhaltenen Felle 
nennt man smoked sheets. Der auf diese Weise erhaltene Kautschuk ließ sich zwar 
verschiffen, war aber für eine weitere Verarbeitung zu zäh. Somit waren Verarbei-
tung und Anwendung von Latex auf regionale Erzeugnisse beschränkt, oder man 
musste die zu beschichtenden Gegenstände auf die kostspielige und zeitaufwen-
dige Reise nach Brasilien senden. Getreu der Devise „Wenn der Prophet nicht zum 
Berg kommt, dann muss der Berg zum Propheten kommen“ ließ beispielsweise der 
König von Portugal seine Reitstiefel nach Brasilien verschicken, um sie dort was-
serfest beschichten zu lassen. Schließlich entdeckten die beiden Wissenschaftler 
Pierre-Joseph Macquer und L. A. M. Hérrisant 1763 eine Methode, den zähen ge-
trockneten Kautschuk durch Terpentin und Ether wieder löslich zu machen, was 
nun weitere Anwendungen auch im fernen Europa erschloss. Macquer bestrich 
Wachsformen mit solchen Kautschuklösungen und konnte (nach Verdunsten des 
Lösungsmittels) durch Abschmelzen des Wachses die ersten Formartikel wie 
Schläuche oder Schuhe herstellen. Allerdings waren die Eigenschaften dieser Kau-
tschukerzeugnisse völlig unzureichend, da das Verfahren der Vulkanisation noch 
nicht bekannt war. Die Produkte waren in der Wärme klebrig und verbreite-
ten – hauptsächlich durch die bei der Verarbeitung verwendeten Lösungsmit-
tel – besonders im Sommer immer noch einen starken Geruch. Im Winter verhär-
teten die Produkte durch die einsetzende Kristallisation des Kautschuks. Es war 
immerhin möglich, die Gasdurchlässigkeit von Textilien durch Kautschukbeschich-
tungen zu reduzieren. Der Physikprofessor Jacques Alexandre César Charles kons-
truierte aus mit Kautschuk beschichteter Seide 1783 den ersten Wasserstoffballon.

Der Mechaniker Edward Nairne entdeckte 1770 die Möglichkeit, fehlerhafte Blei-
stiftzeichnungen durch Reiben mit Kautschuk anstelle des bisher dazu benutzten 
Brotes zu korrigieren. Dieser Effekt wurde vom Chemiker Joseph Priestley veröf-
fentlicht, der daher für lange Zeit auch als der Erfinder des Radiergummis galt. 
Nairne vermarktete seine Radierer unter dem Namen Indian Rubber, das Wort rub-
ber (reiben) wird im englischen Sprachgebrauch heute sowohl für unvulkani-
sierten Kautschuk als auch für Gummi verwendet. Weitere frühe Einsatzgebiete 
für Naturkautschuk waren elastische Bänder für Hosenträger und Strumpfbänder 
(1803), Bezüge für Laufräder (Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von 
Sauerbronn, 1818) sowie Regenmäntel.

Charles Macintosh umging das Problem der hohen Klebrigkeit durch das erste 
Sandwichverfahren: ein mit in Benzol gelöstem Kautschuk bestrichenes Baumwoll-
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gewebe wurde mit einer zweiten Gewebelage abgedeckt (1823). Allerdings waren 
auch diese Regenmäntel im Winter immer noch sehr steif und unhandlich und das 
Problem der Geruchsentwicklung in der Wärme war ebenfalls noch nicht gelöst. 
Der Name Macintosh prägte aber immerhin den noch heute in der englischen Um-
gangssprache gebräuchlichen Begriff Mac für Regenmäntel.

Der Siegeszug des Gummis wurde schließlich durch die Entdeckung der Vulkani-
sation eingeläutet. Die Vulkanisation stellt gleichzeitig die erste chemische Um-
wandlung eines Naturstoffs durch Zusatz von Chemikalien dar.

Der Ursprung dieser zentralen Entdeckung für die gesamte Kautschuktechnologie 
beruhte interessanterweise auf Überlegungen zur Verbesserung der Verfahrens-
technik. Nach wie vor bestand das Problem, dass getrockneter Kautschuk äußerst 
schwierig zu verarbeiten war. Mit Lösungsmitteln behandelter Kautschuk wies da-
gegen eine hohe Klebrigkeit auf. Thomas Hancock hatte 1824 beobachtet, dass 
man Kautschukstücke durch Verpressen miteinander verbinden konnte. Mit einer 
von ihm konstruierten Maschine, dem sogenannten Masticator, sollte der zähe 
Kautschuk daher zerkleinert werden, um leichter zu verarbeitende Stücke zu er-
halten. Es stellte sich jedoch heraus, dass durch die mechanische Bearbeitung die 
Klebrigkeit noch weiter zunahm. (Ursache ist die Spaltung der Polymerketten 
durch mechanische Energie, wodurch die Viskosität verringert wird. Dieser Masti-
kation genannte Prozess ist auch heute noch bei Naturkautschuk üblich, da seine 
Viskosität naturgegeben ist. Bei den in mehreren Viskositätsstufen verfügbaren 
Synthesekautschuken entfällt die Mastikation. Die in diesen Produkten enthalte-
nen Stabilisatoren verhindern außerdem weitgehend Kettenspaltungen bei der 
Verarbeitung, sie lassen sich also kaum mastizieren.) Man versuchte nun, die 
Klebrigkeit durch Puderung zu kompensieren, ein damals übliches Pudermittel 
war Schwefel. 1832 beobachtete F. Lüdersdorf erstmals Wechselwirkungen zwi-
schen Schwefel und Kautschuk. E. Hayward bemerkte 1838, dass die Oberfläche 
von mit Schwefel gepudertem Naturkautschuk durch Solarisation, also unter Ein-
wirkung von Sonnenlicht, verhärtete, allerdings auf Kosten der Haltbarkeit.

Der amerikanische Erfinder Charles Nelson Goodyear erwarb schließlich von Hay-
ward das entsprechende Patent, erkannte aber ebenso zunächst nicht die Konse-
quenzen dieser Beobachtung. Versuche, Schwefel mit Terpentin in den Kautschuk 
einzuarbeiten, scheiterten. Goodyear, der in dieser Zeit oft in bitterer Armut lebte, 
arbeitete wie besessen daran, die hohe Klebrigkeit des Kautschuks zu eliminieren 
und haltbare Produkte herzustellen. Er hatte inzwischen erkannt, dass Bleiweiß 
(basisches Bleioxid, heute üblicherweise durch Zinkoxid ersetzt) die Reaktion des 
Kautschuks mit Schwefel aktivierte, und dass diese Reaktion durch Wärme be-
günstigt wurde. Schließlich stellte er 1839 fest, dass eine versehentlich auf eine 
Herdplatte gefallene Mischung aus Kautschuk, Schwefel und Bleiweiß nicht mehr 
klebrig war, sondern teilweise verkohlt. Somit war Kautschuk von seinen Nachtei-
len befreit (oder geheilt: „cured“ – im englischen Sprachgebrauch synonym mit 
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„vernetzt“ oder „vulkanisiert“). In den folgenden Jahren versuchte Goodyear, die 
optimalen Bedingungen zu finden, die zu einem nicht mehr klebrigen, aber elasti-
schen Produkt führten. Schließlich beschrieb er eine Erhitzung mit Dampf von 
130 °C unter Druck und über einen Zeitraum von vier bis sechs Stunden als geeig-
net.  Es bedurfte jedoch noch einer Reihe weiterer Experimente, bis Goodyear end-
lich die für eine vollständige Vernetzung erforderlichen Parameter kannte, um aus 
dem klebrigen Kautschuk elastischen Gummi herzustellen, sodass Goodyear das 
entsprechende Patent erst im Januar 1844 einreichen konnte. Jedoch erhielt Tho-
mas Hancock bereits im November 1843 nach systematischen Versuchen ein Pa-
tent zur Vulkanisation von Kautschuk nur durch Eintauchen in geschmolzenen 
Schwefel. Aufgrund der dazu erforderlichen hohen Temperaturen prägte Hancocks 
Geschäftspartner William Brockedon den Begriff Vulkanisation. 

Im Jahr 1845 wurde von Robert William Thomson bereits der erste Luftreifen zum 
Patent angemeldet. Diese Erfindung war jedoch – mangels Fahrzeugen – noch ih-
rer Zeit weit voraus. Der irische Tierarzt John Boyd Dunlop erfand 1888, zwei Jahre 
nachdem Benz und Daimler unabhängig voneinander die ersten Motorfahrzeuge 
konstruiert hatten, einen Luftreifen für das Fahrrad seines Sohnes. Dunlop konnte 
sich den Reifen nochmals patentieren lassen, da Thomson sich seine Erfindung als 
elastischen Riemen hatte eintragen lassen. Im Jahr 1891 entwickelten die Gebrü-
der Édouard und André Michelin, die sich bisher mit der Fabrikation von landwirt-
schaftlichen Maschinen beschäftigt hatten, den ersten mit vertretbarem Aufwand 
demontierbaren Autoreifen. Den Anstoß für diese Entwicklung gab ein Radfahrer, 
der bei den Gebrüdern Michelin, die bereits mit den Vorteilen von vulkanisiertem 
Kautschuk vertraut waren, nach Hilfsmitteln für eine Reifenreparatur fragte. Bis-
lang waren alle Reifen direkt auf die Felge aufvulkanisiert und konnten nur in ei-
ner Werkstatt gewechselt werden.

Der einsetzende Siegeszug des Gummis führte zu einem erheblichen Preisanstieg 
seitens des Haupterzeugerlandes Brasilien; der Preis überstieg zeitweilig (1860) 
sogar den von Silber. Thomas Hancock hatte mittlerweile bereits vorgeschlagen, 
Samen der Hevea brasiliensis in die britischen Kolonien in Asien zu bringen, um 
dort die Bäume in Plantagen zu züchten. Schließlich gelang es dem Abenteurer 
Henry Alexander Wickham, im Jahr 1876 etwa 70.000 der immerhin bis zu 3,5 
Zentimeter durchmessenden Samen aus Brasilien nach England zu bringen, wovon 
jedoch aufgrund der unzureichenden klimatischen Bedingungen nur 2.397 aufgin-
gen. (Entgegen mancher anderer Berichte gab es im Jahr 1876 noch keine Ausfuhr-
beschränkungen.) Von den verbliebenen Setzlingen wurden zunächst 1.919 und 
später noch einmal 100 nach Ceylon (dem heutigen Sri Lanka) verschifft. Gleich-
zeitig gingen 50 Setzlinge nach Singapur, wo sie aber nach einem Monat unbeach-
teter Lagerung eingegangen waren. Dem Botaniker Robert MacKenzie Cross, der 
für den Fall des Scheiterns von Wickham nach Brasilien gesandt wurde, gelang es, 
im gleichen Jahr etwa 1.000 Setzlinge nach England zu bringen. Im Jahr 1877 ge-
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langten 100 Stecklinge nach Sri Lanka und 50 nach Indien. Von Sri Lanka aus ge-
langten wiederum 22 Stecklinge nach Singapur. Neun davon bildeten den Grund-
stock für etwa 75 % der Hevea-Bäume in den heutigen Kautschukplantagen 
Malaysias. In Sri Lanka zählte man im Jahr 1880 noch etwa 300 lebende Pflanzen. 

Da zwei Baumgenerationen erforderlich waren, bis genügend Samen für eine sys-
tematische Plantagenwirtschaft zur Verfügung standen, und man die Bäume erst 
nach sieben Jahren anzapfen konnte, dauerte es noch etwa 20 Jahre, bis die Planta-
gen in Südostasien zu einer ernsthaften Konkurrenz für Brasiliens Wildkautschuk 
herangewachsen waren.  

Mit der einsetzenden Motorisierung Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts stieg 
der Bedarf an Naturkautschuk insbesondere für die Herstellung von Luftreifen, 
aber auch für Schläuche und Riemen enorm an. Lag der Weltkautschukverbrauch 
1890 noch bei 2.300 Tonnen, hatte er zehn Jahre später bereits ca. 50.000 Tonnen 
erreicht. Der brasilianische Wildkautschuk konnte diesen Bedarf langfristig nicht 
decken, gleichzeitig suchte man nach einem Weg, sich aus der Abhängigkeit des 
nun in den britischen Kolonien gezüchteten Plantagenkautschuks zu befreien. 
Dessen Preis hatte mittlerweile eine Schwindel erregende Höhe erreicht. Eine 
Möglichkeit bestand im Strecken mit billigen anorganischen Füllstoffen wie etwa 
Kreide oder Ruß. Damit konnte man den steigenden Kautschukpreis zumindest 
teilweise kompensieren, ohne die elastischen Eigenschaften allzu sehr zu verrin-
gern. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurde schließlich der verstärkende 
Effekt von speziellen Rußen, aber auch Kieselsäuren (Silica) gefunden. Durch do-
sierte Zugabe solcher verstärkenden Füllstoffe ließen sich nun mechanische Eigen-
schaften wie etwa Zugfestigkeit oder Härte sogar gegenüber ungefüllten Natur-
kautschuk-Vulkanisaten deutlich erhöhen.

Die chemische Industrie strebte nun danach, durch synthetische Ersatzprodukte 
eine möglichst vollständige Unabhängigkeit von Naturkautschuk zu erreichen. Al-
lerdings waren auch Ende des 19. Jahrhunderts nähere Einzelheiten zur Polymer-
struktur von Naturkautschuk nicht bekannt. Michael Faraday erkannte 1826, dass 
Naturkautschuk ein Kohlenwasserstoff ist, dessen Kohlenstoff- und Wasserstoff-
atome im Verhältnis 5:8 vorliegen. Greville Williams isolierte im Jahr 1860 diesen 
Kohlenwasserstoff durch trockene Destillation (Pyrolyse) aus Naturkautschuk und 
nannte ihn Isopren. Das auf diese Weise gewonnene Isopren wurde 1876 durch 
Gustave Bouchardat in einem mehrmonatigen Prozess in eine kautschukähnliche 
Masse umgewandelt. Bouchardat legte also erste Grundlagen für die Polymerisa-
tion. W. A. Tilden wiederholte 1882 diesen Versuch mit aus Terpentin gewonne-
nem Isopren. Damit wurde erstmals Kautschuk synthetisiert, wenn auch die Ei-
genschaften bei weitem noch nicht an die von Naturkautschuk heranreichten.

Carl Dietrich Harries erkannte im Jahr 1905 nach Spaltversuchen mit Ozon, dass 
Naturkautschuk offenbar aus einer langen Kette von Isopreneinheiten besteht. 
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Schließlich setzte die Firma Farbenfabriken vormals Friedrich Bayer & Co, Vorläu-
fer der heutigen Bayer AG, im Jahr 1906 einen Preis von 20.000 Goldmark für ein 
synthetisches Ersatzprodukt aus. Dem dort angestellten Chemiker Fritz Hofmann 
gelang es schließlich, innerhalb der für das Preisgeld gesetzten Frist (bis Novem-
ber 1909) ein Verfahren zur Herstellung synthetischen Isoprenkautschuks zu ent-
wickeln. Das Verfahren erwies sich aber als zu kostspielig, daher wurden weitere 
Versuche mit dem im Vergleich zu Isopren wesentlich leichter verfügbaren Dime-
thylbutadien als Ausgangsstoff durchgeführt. Der russische Chemiker J. Kondakov 
hatte auf dieser Basis bereits im Jahr 1900 erste, jedoch noch mit unbefriedigen-
den Eigenschaften ausgestattete Polymere hergestellt. Der nun erzeugte Methyl-
kautschuk (abgeleitet vom Trivialnamen Methylisopren für Dimethylbutadien) 
wurde ab dem Jahr 1910 für Luftreifen verwendet. Die Laufleistung eines solchen 
Reifens lag bei für damalige Verhältnisse unglaublichen 6.735 Kilometern. Sogar 
der deutsche Kaiser Wilhelm II ließ seine Fahrzeuge mit Reifen aus Methylkaut-
schuk ausrüsten. Im gleichen Jahr entdeckten Harries und unabhängig davon F. E. 
Matthews und E. H. Strange, dass sich Alkalien, insbesondere Natrium, günstig auf 
die Reaktionsgeschwindigkeit der Polymerisation auswirkten. Aufgrund der durch 
den Ersten Weltkrieg bedingten mangelnden Verfügbarkeit von Naturkautschuk 
wurde Methylkautschuk ab 1915 großtechnisch hergestellt. Ab 1918 sanken aber 
die Preise für den wieder verfügbaren Naturkautschuk so weit, dass sich die Her-
stellung von synthetischem Kautschuk nicht mehr lohnte.

Hinzu kamen technische Schwierigkeiten. Unvernetzter Methylkautschuk oxi-
dierte relativ schnell, sodass geeignete Stabilisatoren gefunden werden mussten. 
Walter und Wolfgang Oswald legten bereits 1909 mit aliphatischen und cycloali-
phatischen Aminen den Grundstein für die Entwicklung der heutigen Alterungs-
schutzmittel für Kautschuke. Gleichzeitig suchte man nach Produkten, die die im 
Vergleich zu Naturkautschuk relativ langsame Vernetzungsgeschwindigkeit von 
Methylkautschuk erhöhten. Mit der Stoffklasse der Dithiocarbamate wurden 1912 
erstmals sogenannte Vulkanisationsbeschleuniger gefunden (K. Delbrück, K. Gott-
lob), die zwar für Synthesekautschuk entwickelt wurden, aber relativ rasch auch 
in Naturkautschuk Anwendung fanden. Daraufhin wurden systematisch weitere 
Verbindungen gesucht, auf denen das weite Feld der heute verwendeten Kaut-
schukchemikalien basiert.

Parallel zu den Syntheseversuchen in Europa suchte der Industrielle und Automo-
bilhersteller Henry Ford nach Möglichkeiten, sich aus der Abhängigkeit der über-
wiegend britischen Reifenhersteller zu lösen. Diese verfügten mittlerweile über 
beträchtliche Mengen Naturkautschuk aus den neuen Plantagen in Asien. Ford 
erwarb ein Stück Urwald am Rio Tapajós im brasilianischen Bundesstaat Pará. 
Dort ließ er im Jahr 1928 eine Kautschukplantage und eine Kleinstadt nach ameri-
kanischem Muster anlegen, die Fordlandia genannt wurde und in der bis zu 5.000 
Kautschukzapfer wohnten. Allerdings scheiterte dieses Projekt aus vielfältigen 
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Gründen, hauptsächlich aufgrund einer verheerenden Pilzerkrankung der zu dicht 
gepflanzten Kautschukbäume, und wurde im Jahr 1948 aufgegeben. (Eduardo Sgu-
iglia verfasste zu diesem Thema einen auf Tatsachen basierenden Roman). Die 
Stadt Fordlandia existiert heute noch, allerdings sind die meisten technischen Ein-
richtungen wie das Elektrizitätswerk nahezu verfallen.

Im Jahr 1923 begann bei der mittlerweile aus fünf großen deutschen Chemiefir-
men gebildeten IG Farben die großtechnische Herstellung von Butadienkautschuk. 
Er wurde aufgrund der Entdeckung von Harries unter dem Namen Buna® (Buta-
dien/Natrium) vermarktet. Der noch preisgünstigere Styrol-Butadien-Kautschuk 
folgte in Jahr 1929 (Walter Bock). Ein ölbeständiger Acrylnitril-Butadien-Kaut-
schuk (Erich Konrad, Eduard Tschunkur, Helmut Kleiner) wurde im Jahr 1930 ent-
wickelt. Im gleichen Jahr entwickelten Wallace Hume Carothers und Julius Arthur 
Nieuwland bei DuPont in den USA den gegenüber den bisher bekannten Produk-
ten deutlich ozon- und witterungsbeständigeren Chloroprenkautschuk Neoprene®.

Mittlerweile lagen gesicherte Erkenntnisse über den tatsächlichen Aufbau der Ma-
kromoleküle vor. Daher konzentrierte sich die Forschung nicht mehr auf Ersatz-
stoffe für Naturkautschuk, sondern auf die Entwicklung neuer Polymere, ein-
schließlich neuer Thermoplaste und Duroplaste, mit bisher nicht vorhandenen 
Eigenschaften. Auch wenn bereits 1960 insgesamt mehr Synthesekautschuk als 
Naturkautschuk produziert wurde, stellt Naturkautschuk heute nach wie vor mit 
etwa 42 % den bei weitem größten Anteil am Gesamtkautschukverbrauch. Die Ta-
belle 1.1 zeigt die historische Entwicklung der Kautschukindustrie.

Umgewandelte Naturstoffe – Käse, Billard und Schwiegermutterseide
Experimente mit umgewandelten Naturstoffen wurden schon weit vor dem zwan-
zigsten Jahrhundert durchgeführt. Allerdings waren zu dieser Zeit wesentliche 
chemische Grundlagen noch nicht bekannt. So berichtete der Mönch Wolfgang Sei-
del im Jahr 1530 dem Metallhändler Bartholomäus Schobinger von einer Rezeptur 
zur Herstellung von Kunsthorn aus Casein, dem wichtigsten Milcheiweiß, durch 
Einlegen in warme Lauge und anschließende Formgebung. Nach der Trocknung 
war das Material nicht mehr in der Wärme formbar, kann also auch als erster du-
roplastischer Kunststoff auf Basis von Naturstoffen bezeichnet werden. Aus dem 
durchsichtigen Material ließen sich viele Gegenstände formen. Es wurde auch als 
Werkstoff für Intarsien verwendet, wo es das nicht zuletzt durch den relativ hohen 
Bearbeitungsaufwand teure Rinderhorn ersetzte. Als Surrogat für Ebenholz sowie 
von Gagat, einem damals beliebten schwarzen Edelstein, wurde der seit 1843 be-
kannte Ebonit (Thomas Hancock) verwendet. Ebonit (Hartgummi) wird durch Ver-
netzung von Kautschuk mit relativ hohen Mengen an Schwefel erzeugt und ist 
nicht elastisch. Er wurde bis weit ins 20. Jahrhundert für Batteriekästen, etwa von 
U-Booten, verwendet.


